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1 tonnist polevkivist saab:

»850 kWh elektrit + 870 kg CO,

»125 kg pdlevkivioli + 35 Nm3 poolkoksigaasi + 180 kg CO,
>450 kg polevkivituhka

Aastas tekib 5-6 milj tonni polevkivituhka

Lisaks eraldatakse kaevandustes kuni 6 milj tonni aherainet
Tekkivast tuhast leiab taaskasutust vaid kuni 5%
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Tuhkade kasutusvoimalused
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Probleem

= Mastaapsed kasutusalad
» kaevanduste tagasitaitmine
» pinnaste stabiliseerimine, teedeehitus
» kasutamine ehitusmaterjalide koostises jne
soltuvad tuha sideainelistest omadustest.

= Tehnoloogia areng (Enefit280, Petroter, Auvere EJ) on toonud kaasa
» Energiatdhususe kasvu ning madalamad dhuemissioonid (SO,, NOx, etc)
> aga ka muutused tuhkade mineraloogilises koostises — sideaineliste omaduste vahenemine.

Eesmark

> Selgitada kuivord temperatuuri moodukas tostmine polevkivi poletamis- ja

utmisprotsessides mojutab tuhkade sideainelisi omadusi taaskasutuse kontekstist ldahtudes.
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Tuhaproovide kogumine koos vastavate reziimide parameetritega

Auvere EJ 790-850°C Enefit 280 <800°C
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Tuhaproovide kogumine koos vastavate reziimide parameetritega

BEJ-11 790-800°C TP-101 + NID 1300-1400°C
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Tuhaproovide koostis ja sideainelised omadused
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Tuhaproovide koostis ja sideainelised omadused
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Poletustingimuste ning tuha sideaineliste omaduste vaheliste
soltuvuste kirjeldamine ldbi faasimuutuste — Enefit280 tsiiklontuhk
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Péletustingimuste ning tuha sideaineliste omaduste vaheliste
soltuvuste kirjeldamine labi faasimuutuste - Enefit280 uldtuhk

Termotootius 10 min vs 30 min poorlevas toruahjus
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* Jamedafraktsioonilise Enefit 280 lildtuha kasutamine konventsionaalsetes lahendustes jadb endiselt probleemiks
* Tuhkade taaskasutuse osa mastaapseks suurendamiseks on vaja taiendavaid uuringud poletus/jahvatusreziimide optimeerimise ning
uute tehnoloogiate kasutamise votmes
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Polevkivituha ja aheraine logistika analiis
Ehitusmaavarade varustuskindlus

Varustuskindlus taristuehituses on Eestis tagatud

—

NS

Regionaalsed probleemid 5-10 aasta parast

N\
Naaberregioonis paiknevate ehitusmaavarade
varude kasutuselevott

Veokauguse suurenemisest tingitud
ehitusmaksumuse kallinemine

Polevkivienergeetika jaatmevaldkonna materjalide
(polevkivituhk, aheraine) taaskasutamine
pidurdaks ehitusmaksumuse kallinemist
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Tulemused

Erinevatel poletusreziimidel tekkivate tuhkade koostise ja sideaineliste omaduste maaramine kinnitas
olulist alanemistendentsi sideaineliste omaduste osas, eriti Enefit280 tuhkade puhul. Tuhkade koostis ja
omadused varieeruvad ka aasta jooksul samast tuhaeralduspunktist voetud proovide loikes.

Nadidati, et temperatuuri moodukas tostmine voimaldab Iabi muutuste faasikoostises tuhkade sideainelisi
omadusi parandada. Samas jaab jamedafraktsioonilise lildtuha kasutamine konventsionaalsetes
lahendustes endiselt probleemiks ning tuhkade taaskasutuse osa mastaapseks suurendamiseks on vaja
tdiendavaid uuringud poletus/jahvatusreziimide optimeerimise ning uute tehnoloogiate kasutamise
votmes.

Parimate kasutusvoimalustega valdkonnad on teedeehitus ja mass-stabiliseerimistegevused,
ehitusmaterjalide tootmine ja pollumajandus. Nende perspektiivsus on logistilisest aspektist pohjendatud
suure ja stabiilse noudlusfunktsiooniga, mis tagab veohinna kogukulu arvestuse vaatenurgast
minimaalsed kriitilised mahud.

Polevkivi tootmisjadkide logistikat Eestis kujundab lisaks polevkivituha ja aheraine madalale omahinnale,
selle tootmise ja noudluse geograafiline lahusus ning taiendavalt hulk piiranguid, mis oluliselt
kitsendavad veoviiside l16plikku valikut.



